BERENGIER

TABLE DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

NOM DU ARTICLE: ETNA
MATIERE PREMIERE: CUIR BOVINE - SUD AFRIQUE, NOUVELLE-ZELANDE
GRANDEUR MOYENNE: ca. 4,20 m2

EPASSEUR: ca. 0.9 mm.
Test Meéthode Résultat
Nr. 500 frottement sec TUF 450/UNI EN ISO 11640 == 4 échelle des gris
Nr. 100 frottement humide TUF 450/UNI EN ISO 11640 == 4 échelle des gris
Nr. 50 frottement sueus alcaline pH 8 TUF 450/UNI EN ISO 11640 == 4 échelle des gris
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ENISO 1021-172
BS 5852 1991 Sec. 4 NL0-1 réussi
Califomia T.B. 117 réussi







