TABLE DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

NOM DU ARTICLE: PISTA
MATIERE PREMIERE: CUIR BOVINE - EUROPE, USA.

GRANDEUR MOYENNE: ca. 4,50 m2

EPASSEUR: ca. 0.9 mm.
Test Meéthode Résultat

Solidité au frottement translatif
Nr. 100 frottement sec IUF 450/UNI EN ISO 11640 == 4 échelle des gris
Nr. 40 frottement humide IUF 450/UNI EN ISO 11640 == 4 échelle des gris
Nr. 20 frottement sueus alcaline pH 8 IUF 450/UNI EN ISO 11640 == 4 échelle des gris
Resistance a la fissuration

| TUP 20/ UNI EN ISO 5402 | ==20.000
Rési s dechi

|IUP40J‘UNIENISO 33771 |:>=20N
Solidité a la lumiere (xenon test)

| TUF 402 / UNI EN ISO 105-B02 | 3 échelle des bleu




